Certificado N° 11/0005 ;
AITEX declara que el articulo: D laavarasa: T

MUESTRA 1
S/CLIENTE NORDICO DUVET
92% PLUMON, 8%PLUMA DE ES-46003

PATO Valencia (Valencia)
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Segln el informe de ensayo 2011AN0938 la muestra referenciada
como: “MUESTRA 17, SICLIENTE: “NORDICO DUVET 92% PLUMON,
8% PLUMA DE PATO" ,ha obtenido en el ensayo de Resistencia
Térmica segun la norma UNE-EN 31092:2006 el valor de:
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Certificado N° 11/0006
AITEX declara que el articulo: De la empresa:
MUESTRA 2 RESUINSA
S/CLIENTE: NORDICO ClSalvador 9
"POLYFIBER" 125 GRS. ES-46003
COLOR BLANCO Valencia (Valencia)

Seguin el informe de ensayo 2011AN0998 |a muestra referenciada
como: “MUESTRA 2", SICLIENTE: “NORDICO "POLYFIBER" 125
GRS. COLOR BLANCO" ha obtenido en el ensayo de Resistencia

Térmica segin la norma UNE-EN 31092:2006 el valor de:

Ret = 2.9 Tog
g it Loty e e k. B e
: Alcoy,15 de Junio de 2011

AITEX - Plaza Emilic Sala. 1
G5 A D) S =
Fa:+34 DE5 543 484
W F_E A
wiww leadil.ong =
ot e il Raguel Mufioz Gonzdlez

JEFA AREA LABORATORIOS




allex

nshitiko
TRk

Certificado N° 11/0007
AITEX declara que el articulo: De la empresa:
MUESTRA 3 RESUINSA
SICLIENTE: NORDICO C/Salvador 9
"POLYFIBER" 250 GRS ES-46003
COLOR BLANCO Valencia (Valencia)

Segin el informe de ensayo 2011AN0998 |a muestra referenciada
como: “MUESTRA 3", S/ICLIENTE:" NORDICO "POLYFIBER" 250
GRS COLOR BLANCO" ha obtenido en el ensayo de Resistencia

Térmica segdin la norma UNE-EN 31092:2006 el valor de:
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Certificado N° 11/0009

AITEX declara que el articulo: De la empresa:
MUESTRA S RESUINSA
SICLIENTE: NORDICO C/Salvador 9
"POLYFIBER" 400 GRS ES-46003
COLOR BLANCO Valencia (Valencia)

Seguln el informe de ensayo 2011AN0998 la muestra referenciada
como: “MUESTRA § “, SICLIENTE:" NORDICO "POLYFIBER" 400
GRS COLOR BLANCO”,ha obtenido en el ensayo de Resistencia
Térmica segin la norma UNE-EN 31092:2008 el valor de:
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Certificado N° 11/0008
AITEX declara que el articulo: De la empresa:
MUESTRA 4 RESUINSA
S/CLIENTE: NORDICO C/Salvador 9
"POLYFIBER" DUO 125+250 ES-46003
GRS BLANCO Valencia (Valencia)

Seguin el informe de ensayo 2011AN0998 la muestra referenciada
como: “MUESTRA 4", S/ICLIENTE: “NORDICO "POLYFIBER" DUO
125+250 GRS. BLANCO" ha obtenido en el ensayo de Resistencia
Térmica segin la norma UNE-EN 31092:2006 el valor de:
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	Confort Edredón nórdico Ref.- DUVET 92% Plumón - 8% Pluma (pato)
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